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RELATORIO DE ENSAIO N° 22224/1/00/Bauer-Abbo
RESISTENCIA AQ INTEMPERISMOQ
Interessado: GART MATERIAIS DE ACABAMENTO LTDA

RUA CLODOMIRO DE OLIVEIRA,321 - JD.REBOUCAS
05735-120 - SAO PAULO - 8P
Ref.: (33519)

1. MATERIAL ENSAIADO:

Revestimento especial aplicado sobre placa de isopor, para ser usado em fachada
predial, recebido em 28/02/00.

2. METODOLOGIA APLICADA.:

ASTM G 154/98

3. OBJETIVO:

Simulagdo em laboratorio das forcas de destruicdo da natureza, de forma
acelerada predizendo a durabilidade relativa dos materiais ndo metalicos quando
expostos diretamente a agéo das intempéries.

4, CORPOQOS DE PROVA;

4.1. Fermato - Retangular

4.2, Cor - Semelhante a do concreto

5.  TEMPO DE EXPOSICAQ:

3000h.
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6. E TAD TID

PARAMETROS | 500h 1000h 1500h 2000h 2500h 3000h

Cor: Inalterada | Inalterada | Inalterada | Inalterada | Inalterada Leve
esbranquicamento

Integridade: Inalterada | Inalterada | Inalterada | Inalterada | Inalterada Inalterada

7.  DATA DQ ENSAIQ:

Ensaio realizado no pericdo de 28/02/00 & 06/07/00.

Sao Paulo, 07 de julho de 2000.
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